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	Verschiedene: Annalen der Physik und Chemie, Band LXIII
Ueber elektrische Abbildungen und Thermographien III

	







	No.
	Luftdruck.
	Zeitdauer
	Körper.
	Platte.
	Resultat.

	zwischen Vollend. des Auspump. u. d. Aufsetzens d. Körpers
	der Berührung.

	11
	05 Linien
	01½ Stunde
	04 Stund.
	grav. Kupfer
	Kupfer
	wie bei No. 9.

	12
	05 - 
	01½ - 
	18 - 
	desgl.
	desgl.
	kaum ein Fleck.

	13
	05 - 
	01½ - 
	16 - 
	desgl.
	geschl. Tafelgl. auf d. Rückseite geschwärzt
	bei dem ersten leisen Hauch schönes, ganz ausgeprägtes Bild, welches allmälig schwächer wurde; nach dem fünften Hauch ließen sich nur noch schwache Spuren des Bildes erkennen. Als das Glas 10 Minuten in der Luft gelegen hatte, war jede Spur eines Bildes verschwunden. Vorher hatte die Glastafel mit demselben Körper in der Luft in 4 Stunden sehr schöne dauerhafte Bilder gegeben.

	14
	05 - 
	01½ - 
	04 - 
	desgl.
	dieselbe
	nichts.

	15
	05 - 
	01½ - 
	17 - 
	desgl.
	dieselbe
	nichts.

	16
	05 - 
	01½ - 
	04 - 
	desgl.
	dieselbe
	nichts.

	17
	05 - 
	01½ - 
	04 - 
	geschn. Bergkr.
	Kupfer
	schwacher Fleck.

	18
	08 - 
	01½ - 
	13 - 
	desgl.
	desgl.
	desgl.

	19
	05 - 
	01½ - 
	04 - 
	desgl.
	geschl. Glastaf.
	nichts.

	20
	05 - 
	01½ - 
	15 - 
	desgl.
	desgl.
	nichts.

	21
	05 - 
	02½ - 
	04 - 
	desgl.
	Kupfer
	nichts.

	22
	05 - 
	05½ - 
	12 - 
	desgl.
	desgl.
	nichts.

	23
	05 - 
	05½ - 
	19 - 
	desgl.
	desgl.
	die Platte war absichtlich mit einer nicht mehr ganz reinen Sammtfeile geputzt worden; beim Behauchen sei sehr schwaches Bild, die Jodirung gab nur einen Fleck.

	24
	05 - 
	04½ - 
	23 - 
	desgl.
	desgl.
	nichts.
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